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ABSTRAK

Polimer semikonduktor seperti Poli(3-heksiltiofene-2,5-dil) (P3HT) telah mendapat perhatian kerana sifatnya dan telah 
digunakan dalam sel suria. Kadar resapan elektron dalam bahan ini dapat memberikan maklumat penting tentang 
angkutan cas. Spektroskopi muon adalah satu kaedah yang sensitif dengan suasana mikroskopik bahan dan mampu 
memberikan gambaran tentang sifat resapan elektron. Penghitungan kadar resapan D memerlukan pengetahuan tentang 
nilai interaksi hiperhalus muon yang sukar diperoleh melalui uji kaji. Oleh itu kaedah Teori Fungsian Ketumpatan 
(DFT) telah digunakan dalam penyelidikan ini untuk mencari tapak stabil muon di dalam P3HT dan seterusnya 
menghitung nilai interaksi hiperhalus. Dalam kajian ini semua struktur yang dioptimumkan bagi sistem perumah dan 
sistem termuonat telah diperoleh dengan menggunakan kaedah DFT pada tahap B3LYP/6-311++G(d,p). Kajian ini 
menunjukkan bahawa kehadiran muon di dalam bahan ini menyebabkan perubahan ketara pada ciri-ciri HOMO dan 
LUMO. Tapak C5 dan C2 yang terletak bersebelahan sulfur adalah yang paling stabil dengan nilai interaksi hiperhalus 
muon sebanyak 267.4 MHz dan 293.8 MHz. Walaupun kedua-dua tapak ini mempunyai nilai tenaga yang hampir sama, 
namun suasana taburan lokal spin elektron adalah berbeza. 
Kata kunci: Interaksi hiperhalus; muon; P3HT; Teori Fungsian Ketumpatan

ABSTRACT

Semiconducting polymers such as Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) (P3HT) have gained attention due to their properties 
and have been used in solar cells. The electron diffusion rate in this material can provide important information about 
charge transport through the material. Muon spectroscopy is a method that is sensitive to the microscopic state of the 
matter and can provide an insight into the nature of electron diffusion. Calculation of the diffusion rate D requires 
knowledge of the muon hyperfine interaction value which is difficult to obtain experimentally. Therefore, Density 
Functional Theory (DFT) method was used in this investigation to find muon stable sites in P3HT and subsequently 
determine the value of hyperfine interaction. In this study, all the optimized structures of host and muoniated systems 
were obtained by using DFT method at B3LYP/6-311++G(d,p) level. This investigation shows that the presence of 
muon in this material causes significant changes in HOMO and LUMO characteristics. C5 and C2 that are located 
beside the sulphur atom, were found to be the most stable sites with muon hyperfine interaction values of 267.4 MHz 
and 293.8 MHz, respectively. Although these two sites have almost the same energy value, the local distributions of 
electron spin are different. 
Keywords: Density Functional Theory; hyperfine interaction; muon; P3HT
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PENGENALAN

Poli (3-heksiltiofene-2,5-dil) dengan singkatan P3HT, ialah 
satu polimer terkonjugasi π. P3HT mempunyai ikatan 
tunggal dan berganda berselang-seli yang membolehkan 
elektron π dinyahsetempat merentasi rantai polimer. Ini 
ialah ciri yang menjadikan P3HT bersifat semikonduktor. 
Bahan ini menjadi perhatian terutamanya dalam 
pengeluaran sel solar organik dan peranti elektronik lain 
(Ahmad et al. 2017). Polimer terkonjugasi seperti P3HT, 
digunakan dalam aplikasi sel suria kerana sifat 
semikonduktornya yang menawarkan beberapa kelebihan 
utama. Pertama, struktur terkonjugasi π bahan ini 
membolehkan penyerapan cahaya yang cekap dan 
penjanaan eksiton yang penting untuk prestasi fotovolta. 
Kedua, tahap tenaga mereka boleh disesuaikan melalui 
pengubahsuaian kimia bagi memastikan penyerapan 
optimum merentas spektrum suria.  Selain itu, 
kebolehprosesan larutan bahan ini membolehkan kaedah 
fabrikasi yang menjimatkan kos seperti salutan putaran 
dan pencetakan pancutan dakwat (Tremel & Ludwigs 
2014). Oleh itu, ia memudahkan pengeluaran berskala 
besar. Selain itu, kefleksibelan mekanikal bahan ini 
membolehkan pembuatan sel solar yang ringan dan 
fleksibel yang boleh disesuaikan dengan pelbagai 
permukaan. Kestabilan terma adalah salah satu sifat 
penting untuk operasi jangka panjang dan ini dimiliki oleh 
polimer terkonjugasi seperti P3HT (Bahtiar et al. 2015). 
Tambahan pula, dalam sel suria hetero-simpang pukal, 
pembentukan hetero-simpang antara polimer terkonjugasi 
dan terbitan fullerene menggalakkan pemisahan dan 
pengangkutan cas yang cekap. Atribut ini menyumbang 
kepada potensi polimer terkonjugasi untuk berfungsi 
sebagai bahan aktif dalam peranti fotovoltaik organik 
(Bahtiar et al. 2015).

Spektroskopi muon digunakan dalam pelbagai uji kaji 
saintifik, termasuk yang melibatkan semikonduktor organik 
seperti P3HT, kerana sifat uniknya. Ia boleh bertindak 
sebagai prob sensitif untuk mengkaji sifat bahan pada tahap 
mikroskopik, meniru tingkah laku atom hidrogen dalam 
banyak aspek dan mengkaji medan magnet tempatan dalam 
bahan. Selain itu, relaksasi spin muon (μSR) membolehkan 
penyelidik mengkaji sifat magnet bahan dengan 
memerhatikan relaksasi spin muon (Bahtiar et al. 2015; 
Riveli & Risdiana 2021; Riveli et al. 2019; Safriani et al. 
2015). Teknik ini boleh memberikan maklumat terperinci 
tentang interaksi magnetik dan fenomena seperti 
superkonduktiviti, kemagnetan dan dinamik pembawa cas. 
Dalam bidang elektronik organik, teknik μSR membolehkan 
cerapan terhadap pengangkutan pembawa cas dalam bahan 
yang penting untuk memahami prestasi peranti dengan 
memberikan maklumat tentang peralihan daripada resapan 
intra-rantai kepada antara rantaian pada suhu rendah dalam 
adunan seperti P3HT:ZnO.

Sarfiani et al. (2015) mengkaji dinamik pembawa cas 
dalam sel solar hibrid yang terdiri daripada P3HT (derivatif 
polietiofen), zarah nano ZnO, dan 6,6-fenil-C61-asid 

butirik metil ester (PCBM) (derivatif fullerene). Kajian ini 
menggunakan teknik putaran spin muon medan rendah 
untuk menganalisis bagaimana cara pembawa cas bergerak 
dalam bahan. Mereka memerhatikan bahawa pergerakan 
pembawa cas bergantung pada suhu dengan ketara. Pada 
suhu rendah (di bawah 15 K), resapan intra-rantai satu 
dimensi berlaku dengan pembawa cas bergerak sepanjang 
rantai polimer individu. Sebaliknya, pada suhu yang lebih 
tinggi (melebihi 25 K), resapan antara rantai tiga dimensi 
adalah lebih utama, dengan pembawa cas bergerak antara 
rantai yang berbeza. Penambahan PCBM juga dianggap 
berkesan dalam meningkatkan pemindahan cas daripada 
P3HT kepada ZnO dan mengurangkan pengagregatan 
nanozarah ZnO.

Bahtiar et al. (2015) menggunakan (µSR) medan 
longitudinal untuk mengkaji kelakuan pembawa cas dalam 
gabungan bahan tertentu yang digunakan dalam sel suria. 
Bahan yang dimaksudkan ialah P3HT (polimer 
terkonjugasi) dan PCBM (derivatif fullerene) yang 
membentuk lapisan aktif dalam sel solar pukal hetero-
simpang. Penyelidikan itu bertujuan untuk menjelaskan 
bagaimana kehadiran PCBM mempengaruhi dinamik 
pembawa cas dalam matriks P3HT. Pengangkutan 
pembawa cas dalam adunan P3HT:PCBM berubah 
daripada resapan intra-rantai (di sepanjang rantai polimer) 
kepada resapan antara rantai (merentas rantai) apabila suhu 
beralih daripada rendah (di bawah 10K) kepada tinggi (di 
atas 15K). Peralihan yang bergantung kepada suhu ini 
penting untuk memahami cara cas bergerak dalam bahan 
sel suria. Pada suhu yang lebih rendah, resapan intra-rantai 
satu dimensi adalah mekanisme dominan untuk 
pengangkutan cas. Sebaliknya, pada suhu yang lebih tinggi, 
proses resapan antara rantai tiga dimensi berlaku. Ciri ini 
berbeza daripada tingkah laku P3HT tanpa PCBM.

Interaksi hiperhalus ialah interaksi antara momen 
magnetik nukleus dan spin elektron di sekelilingnya 
(Möller et al. 2013). Interaksi hiperhalus boleh dikategorikan 
kepada dua:  isotropik yang berbentuk simetri sfera dan 
anisotropik (dipolar) (Sulaiman 1992). Istilah isotropik 
adalah disebabkan oleh interaksi sentuhan Fermi bagi 
elektron s yang tidak berpasangan dengan nukleus. Dalam 
kes spektroskopi muon, nukleus tersebut adalah muon 
positif itu sendiri (Sulaiman 1992; Weltner 1989). Interaksi 
sentuhan Fermi adalah bersifat tempatan dan sangat sensitif 
kepada struktur elektronik tempatan berhampiran nukleus 
di mana interaksi berlaku. Komponen anisotropik boleh 
diterbitkan daripada olahan fizik klasik interaksi dua 
dwikutub magnet, iaitu dwikutub yang dihasilkan elektron 
tidak berpasangan dan dwikutub nukleus (muon). Interaksi 
dipolar ini adalah disebabkan oleh elektron dalam orbital 
p dan d (Sulaiman 1992; Weltner 1989). Apabila muon 
diimplan ke dalam bahan polimer, ia boleh memerangkap 
satu elektron untuk membentuk satu keadaan terikat yang 
dipanggil muonium (Mu). Mu pula boleh terperangkap 
pada tapak tertentu di dalam bahan. Spin elektron yang 
terikat dengan muon tersebut adalah penyumbang utama 
kepada interaksi sentuhan Fermi.
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Model Risch-Kehr (RK) boleh digunakan untuk 
analisis muon untuk mengkaji model pemindahan elektron 
pada polimer konduktif. Model RK melibatkan muon yang 
terikat pada satu tapak. Elektron meresap sepanjang rantai 
dengan kadar resapan D. Apabila elektron menduduki 
tapak bersebelahan dengan muon, elektron akan berinteraksi 

dengan muon dengan gandingan hiperhalus, . Semasa 
elektron meresap sepanjang rantai, spin elektron merehat 
dengan kadar relaksasi ν. Spin elektron merehat kerana 
interaksi dengan distribusi spin lain di seluruh sistem. 
Fungsi RK mempertimbangkan relaksasi spin muon yang 
berinteraksi dengan kecacatan spin elektron yang meresap 
dengan pantas di sepanjang rantai satu dimensi (1D). Untuk 
medan terhingga, RK meramalkan bahawa depolarisasi 
spin muon boleh dimodelkan menggunakan fungsi 
relaksasi dalam bentuk

     (1)

Dalam persamaan (1), t ialah masa relaksasi spin muon 

manakala  ialah satu parameter RK yang bergantung 
kepada medan magnet dan diberikan oleh

     (2)

dengan  sebagai frekuensi Larmor elektron dan  
pula ialah frekuensi hiperhalus µ-elektron yang diberikan 
oleh

      (3)

Persamaan (2) boleh diolah untuk mendapatkan nilai D 
iaitu kadar resapan elektron di dalam bahan tersebut. Nilai 

parameter RK,  diperoleh daripada penyuaian kelok 
relaksasi spin muon yang dicerap. Nilai frekuensi Larmor 

elektron  juga boleh diperoleh daripada uji kaji relaksasi 
spin muon yang sama. Berdasarkan formulasi RK, 
penentuan kadar resapan elektron, D juga memerlukan 
pengetahuan tentang nilai frekuensi hiperhalus muon di 

dalam bahan tersebut ( ). Seperti yang dinyatakan dalam 

persamaan (3), nilai  pula bergantung kepada nilai A 
iaitu komponen isotropik bagi pemalar gandingan HFCC. 
Nilai A tidak boleh diperoleh daripada uji kaji relaksasi 
spin muon, tetapi boleh diperoleh melalui satu teknik khas 
spektroskopi muon iaitu Avoided Level Crossing-Muon 
Spin Resonance (ALC-µSR). Namun pengukuran A dengan 
ALC-µSR adalah amat sukar kerana memerlukan medan 
magnet yang tinggi sehingga 5.0 T dan kesukaran untuk 
mendapatkan masa bim muon. Alternatif terbaik untuk 
mendapatkan nilai A adalah dengan membuat pengiraan 

Teori Fungsian Ketumpatan (DFT) yang mampu 
memberikan nilai hitungan dengan kejituan yang tinggi. 
Ini terbukti untuk beberapa bahan yang telah dikaji dengan 
secara uji kaji dan juga komputasi DFT (McKenzie 2019; 
Zaharim et al. 2021b).

DFT sememangnya boleh menghasilkan geometri 
molekul dalam keadaan dasar. Kejituan pengiraan DFT 
untuk menghasilkan keputusan uji kaji menjadikan DFT 
sebagai kaedah terpilih untuk mengkaji struktur dan sifat 
molekul (Weltner 1989). DFT telah dianggap sebagai 
alternatif yang baik untuk kaedah pasca Hartree-Fock 
untuk pengiraan pemalar gandingan interaksi hiperhalus 
(Hermosilla et al. 2005). Kecekapan pengiraan DFT sangat 
bergantung pada pilihan fungsian dan set asas (Zaharim et 
al. 2019). 

Pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana 
muon berinteraksi dengan P3HT masih kurang. Tiada 
kajian pengiraan DFT atau kajian uji kaji terdahulu yang 
melaporkan keputusan tentang struktur elektronik, tapak 
perangkap Mu dan interaksi hiperhalus muon dalam P3HT. 
Kajian mengenai tapak perangkap muon dan bagaimana 
kesan kehadiran muon merubah struktur tempatan di 
sekitar tapak muon di dalam P3HT masih belum diketahui. 
Maka, dalam kertas ini, kami membentangkan hasil kajian 
pengiraan DFT pada struktur elektronik, tapak perangkap 
Mu dan interaksi hiperhalus muon dalam P3HT. Nilai 
interaksi hiperhalus muon akan membolehkan sebarang 
kajian tentang kadar resapan elektron di dalam bahan P3HT 
dilaksanakan pada masa hadapan.

KAEDAH

P3HT ialah polimer semikonduktor yang digunakan secara 
meluas dalam bidang elektronik organik. Ia terdiri daripada 
jujukan gelang tiofena, iaitu gelang aromatik lima anggota 
yang mengandungi sulfur yang mempunyai rantai sisi 
heksil yang terikat pada karbon keempat dalam gelang itu. 
Rajah 1 menunjukkan struktur awal P3HT. Jarak ikatan di 
kawasan gelang tiofena (dalam nilai Å) juga ditunjukkan 
dalam rajah tersebut. Geometri awal P3HT untuk kajian 
DFT diperoleh daripada pangkalan data PubChem (Kim 
et al. 2023).

DFT ialah pendekatan pengiraan serba boleh yang 
digunakan untuk mengira struktur elektronik atom, 
molekul dan pepejal. DFT memungkinkan untuk pengiraan 
dan pemahaman tepat tentang sifat bahan daripada hukum 
asas mekanik kuantum. DFT menghasilkan sifat molekul 
berdasarkan penentuan ketumpatan elektron bahan yang 
dikaji. Kecekapan pengiraan DFT sangat bergantung pada 
pilihan yang sesuai bagi fungsian dan set asas (Mohd-
Tajudin et al. 2023; Zaharim et al. 2024, 2020). Fungsian 
hibrid ialah fungsi paling popular yang digunakan dalam 
pengiraan DFT dan salah satu fungsian hibrid yang biasa 
digunakan ialah B3LYP. Fungsian hibrid adalah fungsian 
yang berkesan untuk sistem organik termasuk biokimia 
yang besar tanpa memerlukan jumlah masa pengkomputeran, 
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RAJAH 1. Struktur awal P3HT. Warna kuning mewakili atom 
sulfur; kelabu: karbon, dan putih: hidrogen

memori dan ruang storan yang berlebihan berbanding 
kaedah Hartree-Fock (Rengifo & Murillo 2012). 

Set asas boleh dikategorikan sebagai minimum atau 
lanjutan. Set asas minimum terdiri daripada bilangan 
minimum fungsi asas yang diperlukan untuk mewakili 
semua elektron pada setiap atom (Tomberg 2013). Dalam 
set asas minimum, semua elektron (teras dan valens) 
dilayan sama rata. Elektron valens adalah penting untuk 
struktur kimia, sifat kereaktifan dan ia mengambil bahagian 
dalam kebanyakan ikatan. Pada dasarnya, set asas 
minimum biasanya tidak mencukupi untuk mewakili 
elektron valens dengan tepat. Untuk mengatasi masalah 
ini, set asas lanjutan perlu digunakan. Oleh itu, lebih 
banyak fungsi asas perlu digunakan untuk mewakili 
elektron valens (Poirier, Kari & Csizmadia 1985). Terdapat 
beberapa jenis set asas lanjutan seperti valens-berbahagi, 
fungsi polarisasi, dan fungsi resap (James & Frisch 1996; 
Poirier, Kari & Csizmadia 1985). 

Dalam kajian ini, gabungan B3LYP/6-311++G(d,p) 
digunakan untuk semua pengiraan (Becke 1993; Kilina et 
al. 2007; Lee, Yang & Parr 1988; Zaharim et al. 2021a). 
6-311++G(d,p) ialah set asas triple-zeta yang menerangkan 
orbital atom valens menggunakan tiga fungsi asas. Fungsi 
polarisasi dan fungsi resap juga dimasukkan dalam set 
6-311++G(d,p). Fungsi polarisasi membolehkan orbital 
atom diherotkan daripada bentuk asalnya dan menjadi 
terpolarisasi di bawah pengaruh persekitaran sekeliling. 
Fungsi polarisasi adalah penting untuk penerangan yang 
tepat tentang ikatan antara atom kerana kehadiran atom 

lain akan memesongkan orbital atom. Penggunaan set asas 
terpolarisasi akan menambah baik struktur molekul yang 
dikira. Set asas terkutub menambah fungsi p kepada atom 
hidrogen dan fungsi f kepada logam peralihan (James & 
Frisch 1996). Fungsi resap membolehkan elektron bergerak 
jauh daripada nukleus dan dengan itu menghasilkan orbital 
resap (Tomberg 2013). Penambahan fungsi resap adalah 
perlu untuk perihalan sifat yang tepat bagi anion atau 
molekul yang membentuk ikatan hidrogen (James & Frisch 
1996).

Struktur elektronik yang diperoleh daripada pengiraan 
DFT merupakan faktor penting dalam menentukan kualiti 
keputusan kajian. Ini terutamanya untuk interaksi 
hiperhalus dengan perubahan dalam geometri tempatan 
dan struktur elektronik boleh mempengaruhi keputusan 
yang diperoleh. Oleh itu, geometri awal P3HT ini akan 
dioptimumkan untuk mendapatkan struktur dengan jumlah 
tenaga minimum. Selepas pengiraan pengoptimuman 
geometri selesai, langkah seterusnya ialah analisis populasi 
pada struktur baharu yang telah dioptimumkan. Maklumat 
penting yang diperoleh daripada pengiraan pengoptimuman 
geometri ialah koordinat ruang semua atom dalam molekul. 
Struktur ini juga berfungsi sebagai sistem hos untuk 
mengkaji tapak Mu dan interaksi hiperhalus muon. 

Jisim terturun Mu ialah 0.995 daripada jisim hidrogen. 
Oleh itu, tingkah laku ikatan kimia Mu dalam sistem 
perumah pada asasnya sama dengan atom hidrogen. Maka, 
hidrogen digunakan untuk mewakili Mu dalam pengiraan 
tapak muon (Jamaludin et al. 2022; Zaharim et al. 2021a, 
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2021b). Selepas Mu ditambah ke dalam sistem hos, 
pengoptimuman geometri selanjutnya dilakukan. Ini 
membolehkan Mu dan semua atom merehat ke kedudukan 
baharu. Geometri teroptimum sistem termuonat 
kemudiannya digunakan untuk mengkaji sifat dan interaksi 
hiperhalus muon di tapak perangkap. Sistem termuonat 
mempunyai satu spin elektron tidak berpasangan (S = 1/2). 
HFCC muon, Aμ dalam megahertz (MHz) untuk setiap 
tapak perangkap dikira menggunakan formula berikut 
(Sahoo et al. 1989): 

    (4)

dengan γe sebagai nisbah giromagnetik electron; γµ ialah 

nisbah giromagnetik muon; dan  ialah ketumpatan 
spin tidak berpasangan di tapak muon. Kesan gerakan 
getaran muon pada HFCC adalah lebih besar kerana jisim 
muon hanya satu per sembilan daripada jisim proton. 
Faktor penskalaan 1.2 kemudiannya digunakan pada HFCC 
muon yang dihitung untuk mengambil kira kesan jisim 
ringan muon (Brodovitch et al. 2003; McKenzie 2019; 
Percival et al. 1999; Roduner 2012; Yu et al. 1990).

Berdasarkan struktur termuoniat yang telah 
dioptimumkan, analisis orbital ikatan semula jadi (NBO) 
telah dilaksanakan. Kaedah NBO adalah salah satu kaedah 
analisis ikatan kimia yang kebiasaannya akan digunakan 
dalam pengiraan nilai cas atom kerana kebolehpercayaan 
yang tinggi (Weinhold, Landis & Glendening 2016). Ini 
adalah kerana kaedah tersebut mempunyai kestabilan dan 
penumpuan numerik yang sangat baik dari segi 
perkembangan set asas. Kestabilan ini membolehkan 
pengiraan dilakukan dengan lebih tepat dan konsisten, 
memberikan hasil yang lebih dipercayai. Potensi 
elektrostatik yang terhasil oleh taburan nukleus dan 
elektron dalam ruang di sekeliling molekul adalah sifat 
yang sangat berguna untuk menganalisis dan meramalkan 
kelakuan reaktif molekul. Salah satu cara berkesan untuk 
mempersembahkan potensi elektrostatik yang dihitung 
adalah dengan menggunakan plot permukaan. Dengan 
memvisualisasikan potensi elektrostatik melalui plot 
permukaan, kita dapat mengenal pasti tapak aktif pada 
molekul yang berkemungkinan menjadi tempat serangan 
oleh nukleofil atau elektrofil.

Perisian Gaussian 09 telah digunakan dalam semua 
pengiraan DFT termasuk proses pengoptimuman geometri, 
pengiraan fungsi gelombang dan juga sifat elektron yang 
lain (Frisch et al. 2009). Perisian GaussView 6 pula 
digunakan untuk menyediakan fail input dan menganalisis 
secara visual data yang dihitung (Dennington, Keith & 
Millam 2016). Dalam analisis lokasi Mu yang mungkin 
dalam molekul, konsep tenaga relatif telah digunakan untuk 
menentukan pemeringkatan kestabilan tapak perangkap. 
Tapak dengan tenaga paling rendah telah dipilih untuk 

menjadi penanda aras dan tenaga relatifnya ditetapkan 
kepada sifar. Semua tapak lain disenaraikan mengikut 
tenaga relatif mereka, iaitu dengan menolak tenaga 
penanda aras daripada jumlah tenaga tapak tersebut.

HASIL DAN PERBINCANGAN 
 
 

SISTEM PERUMAH

Sistem P3HT yang digunakan dalam kajian ini mengandungi 
33 atom dengan 108 elektron. Jumlah fungsi asas untuk 
pengiraan pengoptimuman ialah 434 dan bilangan primitif 
gaussian ialah 662. Geometri P3HT yang telah 
dioptimumkan yang sepadan dengan konformasi dengan 
tenaga minimum ditunjukkan dalam Rajah 2. Gelang 
tiofena dalam geometri permulaan P3TH mempunyai ciri 
planar. Selepas prosedur pengoptimuman, gelang tiofena 
mengekalkan bentuk planarnya. Tidak terdapat perubahan 
ketara pada panjang ikatan dan sudut ikatan apabila struktur 
awal dibandingkan dengan struktur yang dioptimumkan. 
Jumlah tenaga yang dikira bagi struktur yang teroptimum 
ialah -23,610.731 eV.

Rajah 3 menunjukkan plot iso-permukaan bagi 
ketumpatan cas untuk P3HT yang menunjukkan taburan 
ketumpatan cas separa di keseluruhan sistem. Ketumpatan 
cas dikira menggunakan kaedah orbital ikatan semula jadi 
(NBO). Nilai untuk komponen penting sistem molekul 
juga ditunjukkan dalam Rajah 3. Karbon boleh mempunyai 
cas positif atau negatif bergantung kepada pengagihan 
elektron dalam molekul tersebut. Berdasarkan Rajah 3, 
semua atom karbon dalam P3TH bercas negatif dan nilai 
cas berada dalam julat daripada -0.599 hingga -0.083. 
Apabila karbon terikat kepada atom yang kurang 
elektronegatif seperti hidrogen, elektron cenderung untuk 
tertarik ke arah karbon, menyebabkan karbon mempunyai 
cas negatif. Semua atom hidrogen (0.185 hingga 0.214) 
dan atom sulfur (0.388) bercas positif. Dalam P3HT, sulfur 
atom adalah sebahagian daripada unit tiofena yang terdapat 
dua ikatan berganda. Kedua ikatan berganda tersebut 
melibatkan dua atom karbon yang terletak bersebelahan 
atom sulfur. Ikatan berganda dalam sistem konjugasi 
seperti P3TH menyebabkan ketumpatan elektron ditarik 
jauh daripada atom sulfur kerana pengagihan keseluruhan 
elektron. Oleh itu, sulfur menunjukkan cas positif kerana 
kekurangan relatif ketumpatan elektron.

Rajah 4 menunjukkan peta plot permukaan potensi 
elektrostatik molekul yang dihitung daripada jumlah 
ketumpatan P3HT. Kepekatan elektron pada permukaan 
potensi elektrostatik molekul ditunjukkan oleh warna yang 
berbeza. Kawasan merah adalah kawasan dengan potensi 
elektrostatik paling negatif di mana kebanyakan elektron 
berada, manakala kawasan potensi elektrostatik paling 
positif muncul dalam warna biru. Kawasan hijau dan 
kuning mewakili potensi perantara. Nilai potensi dalam 
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RAJAH 2. Struktur P3HT yang telah dioptimumkan menggunakan B3LYP/6-
311++G(d,p). Warna kuning mewakili atom sulfur; kelabu: karbon, dan putih: 

hidrogen

RAJAH 3. Taburan dan nilai ketumpatan cas P3HT menggunakan analisis 
populasi NBO. Julat warna ditetapkan kepada +0.600 hingga -0.600
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molekul ini berjulat dari -0.030 a.u. (merah) kepada 
+0.030 a.u. (biru). Nilai potensi elektrostatik yang paling 
negatif terdapat pada satah molekul yang dikaitkan dengan 
gelang aromatik lima anggota. Kawasan ini adalah 
bahagian paling negatif yang banyak elektron. Elektrofil 
akan lebih tertarik kepada rantau gelang tiofena yang 
mengandungi empat atom carbon yang berpotensi menjadi 
tapak perangkap Mu. Di kawasan selain daripada rantau 
gelang, potensi elektrostatik adalah neutral atau positif.

RAJAH 4. Peta plot permukaan potensi elektrostatik molekul untuk P3HT. Iso-nilai 
peta ketumpatan elektron adalah 0.0010. Warna biru menunjukkan rantau yang 

positif manakala merah untuk rantau negatif

Plot permukaan orbital molekul perbatasan P3HT 
ditunjukkan dalam Rajah 5. Pada plot ini, tanda positif dan 
negatif fungsi gelombang diwakili oleh warna merah dan 
hijau masing-masing. Perbezaan iso-permukaan orbital 
molekul terhuni tertinggi (HOMO) dan orbital molekul 
tak-terhuni terendah (LUMO) merupakan salah satu 
parameter penting yang dipertimbangkan dalam kajian ini 
untuk memahami perubahan dalam taburan HOMO-
LUMO terutamanya apabila perumah diimplan dengan 

RAJAH 5. Plot permukaan a) HOMO dan b) LUMO. Nilai iso-

permukaan untuk plot tersebut adalah 

a) b)

+ 0.03 a.u- 0.03 a.u
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SISTEM TERMUONAT

Mu boleh menjadi aduk kepada atom dengan pusat tak tepu 
seperti ikatan berganda. Ada dua ikatan berganda dalam 
P3HT. Dengan merujuk kepada Rajah 2, terdapat satu atom 
karbon tak tepu sekunder (C3) dan tiga atom karbon tak 
tepu tertier (C2, C4 & C5). Dalam penyelidikan ini, semua 
tapak yang mungkin menjadi tempat dimana Mu 
terperangkap telah dikaji. Rajah 6 menunjukkan geometri 
yang dioptimumkan bagi P3HT termuonat dengan Mu di 
tapak perangkap yang berbeza. Dalam molekul tertentu 
yang mempunyai gelang aromatik seperti bes DNA, 
kehadiran Mu yang terperangkap di tapak sekitar gelang 
aromatik boleh menyebabkan berlakunya herotan kepada 
struktur asal gelang aromatik (Zaharim et al. 2021b). Oleh 
kerana P3HT mempunyai gelang aromatik dan tapak 
perangkap Mu yang stabil mungkin berada di sekitar gelang 
aromatik tersebut, analisis terhadap struktur sistem 
termuonat yang telah dioptimumkan dijalankan. Ini adalah 
untuk mengkaji sama ada kehadiran Mu akan menyebabkan 
sebarang perubahan besar kepada struktur sekitarnya.

Di kedudukan 2 pada gelang tiofena, terdapat 
kumpulan CH3 (metil). Dalam sistem hos, atom karbon 
kumpulan CH3 dan gelang tiofena terletak dalam satu satah 
yang sama. Kumpulan CH3 membengkok keluar sebanyak 
56° dari kedudukan asal apabila Mu terperangkap di C2, 
sambil mengekalkan geometri planar gelang tiofena. 
Terdapat satu lagi kumpulan CH3 di kedudukan 5 pada 
gelang tiofen. Perubahan kepada kedudukan CH3 juga 
dapat dilihat apabila Mu terperangkap di C5 dengan 
kumpulan CH3 membengkok keluar sebanyak 58° dari 
kedudukan asal. Untuk tapak C3, atom hidrogen yang 
terletak di kedudukan 3 bergerak keluar dari satah molekul 
sehingga ia membentuk sudut 58° dengan satah gelang 
tiofena apabila ada kehadiran Mu. Terdapat rantai sisi 
heksil yang terikat pada atom karbon keempat di dalam 
gelang tiofena. Dalam geometri asal, atom karbon daripada 
rantai sisi heksil berada pada satah yang sama dengan 
gelang tiofena. Penambahan Mu di C4 menyebabkan rantai 
sisi heksil berpindah ke kedudukan baharu. Pada 
kedudukan baharu, atom karbon daripada rantai sisi heksil 
yang terikat pada karbon di gelang tiofena membentuk 
sudut 58° dengan satah molekul.

a) b) 

c) d) 

RAJAH 6. Geometri teroptimum untuk sistem P3HT termuonat. Mu 
(warna ungu) terperangkap di (a) C2, (b) C3, (c) C4 dan (d) C5
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Rajah 7 menunjukkan permukaan orbital molekul 
HOMO dan LUMO bagi sistem termuonat. Apabila sistem 
perumah diimplan dengan satu Mu di C2 (Rajah 7 (a)) 
permukaan HOMO menjadi lebih tertumpu kepada rantau 
di sekitar gelang tiofena. Keadaan yang disebaliknya pula 
berlaku pada LUMO (Rajah 7 (e)) dengan permukaan 
orbital molekul menjadi terserak ke arah ekor heksil. Ciri 
HOMO dan LUMO yang sama juga berlaku apabila Mu 
berada di tiga tapak yang lain iaitu C3, C4 dan C5 (Rajah 
7(b) – 7(d) dan Rajah 7(f) – 7(h)). Kesan kehadiran Mu 
terhadap corak HOMO dan LUMO menunjukkan 
perubahan ciri orbital atom yang menjadi penyumbang 
utama di dalam HOMO dan LUMO untuk menghasilkan 
keadaan elektron dengan jumlah tenaga yang minimum.

Dalam analisis lokasi Mu yang berpotensi dalam 
molekul, konsep tenaga relatif telah digunakan untuk 
menentukan pemeringkatan kestabilan tapak perangkap. 
Jadual 1 memberikan intipati penemuan utama kajian 
pengiraan di tapak perangkap Mu dan interaksi hiperhalus 
muon dalam P3HT. Data tersebut disusun dengan susunan 
menaik tenaga relatif. Seperti yang disenaraikan dalam 
Jadual 1, susunan tapak Mu yang stabil dalam P3HT yang 

dikaji menggunakan set asas 6-311++G(d,p) ialah: C5 < 
C2 < C3 < C4. Tapak C5 Mu ialah tapak tenaga terendah 
dengan jumlah tenaga -23,616.313 eV. Seterusnya, C2 
adalah tapak kedua stabil yang mempunyai tenaga relatif 
sebanyak 0.037 eV. Tenaga relatif untuk C3 dan C4 ialah 
0.456 dan 0.531 eV. Selain tenaga relatif, faktor lain seperti 
geometri dan nilai orde ikatan antara Mu dan atom yang 
Mu terperangkap juga memberi maklumat mengenai 
kestabilan Mu. Nilai orde ikatan Mu yang terperangkap di 
tapak berlainan berubah daripada 0.864 hingga 0.889. Ini 
adalah satu petunjuk bahawa kestabilan Mu bergantung 
kepada tapak perangkap. Nilai orde ikatan Mu yang 
terperangkap di tapak C5 dan C2 adalah paling tinggi jika 
dibandingkan dengan yang lain. Hal ini menyokong 
bahawa tapak C5 dan C2 adalah antara tapak Mu yang 
stabil di dalam P3TH kerana ikatannya lebih kuat 
berbanding C3 dan C4. Jarak ikatan yang dihitung antara 
Mu dan atom tapak perangkap adalah dalam julat 1.070 
hingga 1.109 Å. Secara keseluruhan, gabungan faktor 
elektronik, geometri dan interaksi antara atom menyumbang 
kepada kestabilan C5 sebagai tapak penjerapan muon yang 
paling stabil dalam molekul P3HT.

RAJAH 7. Plot permukaan HOMO bagi a) C2, b) C3, c) C4 dan d) C5, serta LUMO bagi 

e) C2, f) C3, g) C4 dan h) C5. Nilai iso-permukaan untuk plot tersebut adalah 

a) b) c) 

e) 

d) 

h) g) f) 
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Tapak Mu
Tenaga relatif 

(eV)
Jarak 

ikatan (Å)
Orde 
ikatan

Cas pada tapak 
perangkap Mu (a.u)

Cas Mu 
(a.u)

HFCC (MHz)

C5 0.000 1.070 0.889 -0.334 0.211 267.4
C2 0.037 1.097 0.889 -0.343 0.211 293.8
C3 0.456 1.109 0.877 -0.449 0.206 451.6
C4 0.531 1.109 0.864 -0.294 0.202 385.7

JADUAL 1. Penemuan utama berkaitan tapak perangkap Mu dan interaksi hiperhalus Mu di dalam P3HT. 
Tapak Mu disenaraikan dalam susunan menaik tenaga relatif seperti yang diberikan dalam lajur kedua. Tenaga 

relatif dikira dengan menolak tenaga tapak tertentu dengan tenaga tapak C5, iaitu tapak dengan tenaga yang 
paling rendah

Cas atom dianalisis untuk mengkaji pemindahan cas 
dalam sistem termuonat. Penambahan Mu pada P3HT 
menyebabkan cas atom karbon yang terikat dengan Mu 
menjadi lebih negatif. Pengurangan cas atom berbeza-beza 
untuk tapak perangkap yang berlainan. Perbezaan besar 
diperhatikan apabila Mu terikat pada atom C4. Cas pada 
atom C4 dalam sistem P3HT termuonat telah berkurang 
kepada -0.295 a.u daripada -0.083 a.u. Cas Mu dalam radikal 
termuonat yang berlainan berubah dari 0.202 hingga 0.211. 
Nilai cas atom ini adalah kecil dan menunjukkan bahawa ia 
adalah keadaan Mu paramagnet dan bukan keadaan 
diamagnet. HFCC adalah parameter yang mengukur 
kekuatan interaksi antara momen magnetik muon dan 
elektron sekelilingnya. Bagi P3TH, nilai Mu HFCC yang 
dikira semuanya adalah positif. Ini menunjukkan bahawa 
tiada kesan polarisasi tukar ganti elektron s Mu yang boleh 
menyebabkan nilai HFCC menjadi negatif. Nilai HFCC 
yang dihitung untuk Mu pada C5, C2, C3 dan C4 masing-
masing ialah 267.4, 293.8, 451.6 dan 385.7 MHz. 

KESIMPULAN

Kajian DFT ini menunjukkan bahawa tapak C5 adalah yang 
paling stabil untuk memerangkap muon yang diimplan ke 
dalam P3HT. Tapak C2 juga mempunyai nilai tenaga yang 
sangat hampir dengan C5. Walaupun kedua-dua tapak ini 
mempunyai nilai tenaga yang hampir sama, namun nilai 
HFCC muon kedua-dua tapak itu berbeza sebanyak 10%. 
Ini menunjukkan bahawa suasana taburan spin elektron di 
kedua-dua tapak tersebut adalah agak berbeza dan ini 
mempengaruhi nilai kebarangkalian ketumpatan spin 
elektron tidak berpasangan pada kedudukan muon. Tapak 
C3 dan C4 pula mempunyai nilai tenaga yang lebih tinggi, 
sekitar 0.5 eV. Nilai HFCC muon pada C3 dan C4 juga 
adalah lebih tinggi daripada nilai-nilai pada C5 dan C2. Ini 
adalah petanda bahawa taburan tempatan spin elektron 

adalah jauh berbeza. Seandainya muon boleh terperangkap 
pada keempat-empat tapak ini, tiada pertindihan junaman 
resonan pada spektrum ALC-µSR akan berlaku. 
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